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Корисна модель належить до способів карбонізації амонізованого розсолу у виробництві 
кальцинованої соди аміачним методом. 

Відомий спосіб карбонізації амонізованого розсолу у виробництві соди аміачним методом в 
присутності органічної добавки, причому з метою зменшення піноутворення при карбонізації 
амонізованого розсолу як органічну добавку використовують калієву сіль ді-5 

(алкілполіетиленгліколевого) ефіру фосфорної кислоти з концентрацією 0,005-0,1 мас. % 
[патент України UA 89273 Кл. C01D 7/18. Бюл. № 7 від 10.04.2014 р.]. 

Недоліком способу є недостатнє зниження піноутворення під час карбонізації амонізованого 
розсолу. 

Відомий також спосіб карбонізації амонізованого розсолу у виробництві соди за аміачним 10 

методом в присутності органічної добавки, яка запобігає утворенню відкладень бікарбонату 
натрію на стінках апарату, причому з метою зменшення піноутворення в процесі як органічну 
добавку використовують сульфоетиламіноацетат [авт. свід. СРСР № 688434 Кл. C01D 7/18. 
Бюл. № 36 від 30.09.79 p.]. 

Недоліком способу є недостатнє зниження піноутворення під час карбонізації амонізованого 15 

розсолу. 
Найближчим до заявленого способу за технічним рішенням і суттєвими ознаками є спосіб 

карбонізації амонізованого розсолу у виробництві соди за аміачним методом в присутності 
органічної добавки, яка запобігає відкладенню бікарбонату натрію на стінках апарату, причому з 
метою зменшення піноутворення в процесі як органічну добавку використовують пасту 20 

динатрієвої солі α-сульфокарбонової кислоти [авт. свід. СРСР № 710946 Кл. C01D 7/18. Бюл. № 
3 від 25.01.80 p.]. 

Спосіб дозволяє зменшити піноутворення, але ще недостатньо, щоб задовольнити вимоги 
содового виробництва. 

В основу корисної моделі поставлена задача зменшити піноутворення під час карбонізації 25 

амонізованого розсолу. 
Поставлена задача вирішується тим, що як органічну добавку використовують 

октадециламін в кількості 0,003-0,05 мас. %. 
Приклади здійснення способу. 
Приклад 1. 30 

В амонізований розсіл, який містить (в грам - моль/л) хлористого натрію - 4,5; бікарбонату 
амонію - 0,5; NH3-4,5, вводять 0,004 мас. % октадециламіну. Розчин карбонізують вуглекислим 
газом з концентрацією 90 % СО2. Піноутворення зменшується на 10 % проти прототипу. 
Відкладень NaHCО3 на стінках карбонізаційної колони не має. 

Приклад 2. 35 

В амонізований розсіл, який містить (в грам - моль/л) хлористого натрію - 4,5; бікарбонату 
амонію - 0,5; NH3-4,5, вводять 0,04 мас. % октадециламіну. Розчин карбонізують вуглекислим 
газом з концентрацією 90 % СО2. Піноутворення зменшується на 15 % проти прототипу. 
Відкладень NaHCO3 на стінках карбонізаційної колони не має. 

Таким чином, запропонований спосіб в порівнянні з прототипом дозволяє зменшити 40 

піноутворення на 10-15 %. 
Джерела інформації: 
1. Патент України. UA 89273 Кл. C01D 7/18. Бюл. № 7 від 10.04.2014 р. 
2. Авт. свід. СРСР № 688434 Кл. C01D 7/18. Бюл. № 36 від 30.09.79 р. 
3. Авт. свід. СРСР № 710946 Кл. C01D 7/18. Бюл. № 3 від 25.01.80 р. 45 

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 
1. Спосіб карбонізації амонізованого розсолу у виробництві кальцинованої соди аміачним 
методом в присутності органічної добавки, який відрізняється тим, що як органічну добавку 50 

використовують октадециламін. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що октадециламін використовують в кількості 0,005-
0,01 мас. %. 
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